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Technisches Datenblatt

IGP-HWFsmart 591TA-L2

Tiefmatter, feinstrukturierter Niedrigtemperatur-Pulverlack auf Polyesterbasis mit hoher
Wetterbestandigkeit, energieeffizienter Vernetzung und verbesserter Oberflachenrobustheit.

s— | Eigenschaften (23 Zulassungen

| ]

_ = Tiefmatt = GSB 109 a - Florida 3
= Feinstruktur = Part of QSC-System
= Uni, ohne Effekt = Qualicoat Nr. P-2133, Klasse 2
® Hochwetterfeste Fassadenqualitat, = Qualicoat Nr. P-2122, Klasse 2

3 Jahre Florida > 50% Restglanz * AAMA 2604-13, unabhingige

= Lower cure Prifdokumentation

EPD IGP-HWFsmart 59
= |GP-HWFsmart 59 Aluminium Einschicht EN

Robuster & Elastischer

45545-2
= |GP-HWFsmart 59 Auminium Zweischicht
EN45545
§,§,§ gge:%i\ QuaALicoar “' m %
... | Pulvereigenschaften
Korngrosse: <100 pm
Festkérper: >99 %
Dichte: 1.3 kg/I-1.6 kg/I
Lagerfahigkeit: mind. 36 Monate bei < 25 °C

in unge&ffnetem Originalgebinde

Farbtone: Bedingt durch die begrenzte Auswahl hochwetterbestandiger
Pigmente, umfasst das Lieferprogramm eine eingeschrankte Anzahl
verschiedener Farbténe entsprechend dem speziellen IGP
Farbtonregister.
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https://igp-powder.com/09_Documents/03_Certificates/Brandschutz%20Schienenfahrzeuge/HWFsmart%2059/EN45545/Aluminium/Einschicht/IGP-HWFsmart%2059%20aluminium%20one%20layer%20EN%2045545.pdf
https://igp-powder.com/09_Documents/03_Certificates/Brandschutz%20Schienenfahrzeuge/HWFsmart%2059/EN45545/Aluminium/Zweischicht/IGP-HWFsmart%2059%20alumium%20two%20layer%20EN45545.pdf

Verarbeitung

Vorbehandlung

Der Untergrund muss frei von Ol, Fett und Oxidationsprodukten sein. Die Vorbehandlung richtet sich nach
der Art des Untergrundes sowie des zu erzielenden Korrosionsschutzes. Wir empfehlen folgende
Vorbehandlungen:

Aluminium

= Chromatierung gemass DIN EN 12487

= Voranodisation

= Chromfreie Vorbehandlung gemaB den GSB und QUALICOAT Gute- und Prifbestimmungen

Stahl
= Zinkphosphatierung

Verzinkter Stahl

= Zinkphosphatierung

= Chrom (lll)-Passivierung

= Chromatierung gemass DIN EN 12487

Zur Verbesserung des Korrosionsschutzes bei Anwendungen auf Stahl / verzinktem Stahl wird der Einsatz der
Grundierung IGP-KORROPRIMER 10 oder IGP-KORROPRIMER 60 empfohlen.

Die Eignung der verwendeten Vorbehandlungsmethode ist in der Regel durch den Beschichter im Vorfeld mit
geeigneten Priifverfahren zu testen. Die Mindestanforderung fir Aluminiumuntergriinde / verzinkte
Stahlbauteile besteht in der Durchfiihrung eines Kochtest / Pressure Cooker Test mit nachfolgenden
Gitterschnitt und Klebebandabriss. Wir verweisen auf die Richtlinien der GSB International, Qualicoat und
Qualisteelcoat. Fir weitere Informationen: Siehe auch unser spezielles Merkblatt zur Vorbehandlung (IGP-T]I
100).

Beschichtungsgerite

Alle herkémmlichen elektrostatischen Systeme mit Koronaaufladung.

Fir den Bau und den Betrieb von Pulverbeschichtungsanlagen miissen folgende Vorschriften eingehalten
werden: ATEXRL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

Empfohlene Filmdicke
60 um - 80 pm

Ein homogenes Beschichtungsergebnis bei Strukturlacken oder farb- bzw. artikelspezifische Unterschiede im
Deckvermégen kénnen héhere Schichtdicken erfordern. Die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien sind zu
beachten.
Fir eine Vorkalkulation der benétigten Pulverlackmenge ist die erforderliche Schichtdicke artikelspezifisch zu
ermitteln.
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Einbrennbedingungen
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Objekttemperatur in °C

Riickgewinnbarkeit

T Objekt t min t max

160 °C 15 Minuten 35 Minuten
180°C 10 Minuten 25 Minuten
200 °C 5 Minuten 20 Minuten

Zu empfehlen sind in jedem Fall praktische Versuche
mit dem jeweiligen Objekt und Einbrennofen, um
optimale Einbrennbedingungen zu ermitteln.

Dem Frischpulver kénnen kleine Mengen des recycelten Pulvers, wenn méglich automatisch, zugegeben
werden. Wichtig: Overspray auf ein absolutes Minimum beschrénken. Die Verarbeitungsvorschrift VR214 ist

zu beachten.

Filmeigenschaften

Gepriift auf

Substrate:

Geprifte Farbtone:
Schichtdicke:
Objekttemperatur:

Auspragung
Glanzgrad

Mechanische Priifungen

Gitterschnitt
Dornbiegeprifung /
Klebebandtest

Schlagtiefung / Klebebandtest
Erichsentiefung / Klebebandtest
Buchholzharte

Bewitterungspriifungen

3 Jahre Florida, 5° Std
Xenon, 1000h
QUV-SE-B-313, 600h

Korrosionspriifungen

Kondenswassertest, 1000h

Essigsaurer Salzspriihtest, 1000h

IGP Powder Coatings

Aluminum (AlMg1), 0.8 mm chromfrei
RAL 9010, 5010, 3005

60 pm - 80 um
180 °C, 10 min.

2-12R'/60°

GtO
<5mm

2 20inchp.
25mm
>80

> 50 % Restglanz
> 90 % Restglanz
> 50 % Restglanz

Keine Unterwanderung, keine

Blasen

Keine Unterwanderung, keine

Blasen

TDS IGP-HWFsmart 591TA-L2|161026|v3.0 314



Chemische Priiffungen

Mortelbestandigkeit Nach 24h leicht und
rickstandsfrei entfernbar.

I_T\J Weitere Informationen

Verpackung
20 kg Karton mit eingelegtem antistatischem PE-Sack

Uberlackierbarkeit
Fiir das Uberlackieren von beschichteten Oberfliachen sind Vorversuche zwingend erforderlich.

Bedrucken und Bekleben
Fir das Bedrucken und Verkleben von lackierten Oberflachen sind Vorversuche zwingend erforderlich.

Schutz beschichteter Teile

Beschichtete Teile sollten nach dem Abkiihlen mit geeigneten Materialien ohne Weichmacher verpackt
werden. Sie sollten vor Witterungseinflissen geschitzt gelagert werden, um die Bildung von Kondenswasser
und damit Wasserflecken auf der Beschichtung zu vermeiden.

Reinigung
Die beschichteten Teile miissen nach den Richtlinien RAL-GZ 632 oder SZFF 61.01 gereinigt werden.

Farbentfernung und -entsorgung

Beschichtete Giiter sollen nach Ende der Verwendung dem ordentlichen Recyclingprozess zugefiihrt werden.
Die Entsorgungswege fir Schldmme oder Restpulver sind gemass den értlichen behérdlichen Vorgaben
einzuhalten unter Beriicksichtigung des Abfallschliissels ,080201, Abfalle von Beschichtungspulver” gemass
europaischem Abfallartenkatalog EAK.

Diese anwendungstechnische Beratung erfolgt nach derzeitigem Erkenntnisstand. Sie gilt jedoch nur als
unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von eigenen Prifungen. Anwendung, Verwendung und
Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollméglichkeiten und unterliegen daher
ausschliesslich hrem Verantwortungsbereich.

Vor Verwendung Sicherheitsdatenblatt konsultieren. Artikelspezifisches Sicherheitsdatenblatt und
weiterfiihrende Risikomanagement-Massnahmen unter: igp-powder.com
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https://igp-powder.com
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